Manutenzione periodica per marmi e graniti lucidi

Per esaltare la lucentezza di materiali lapidei lucidi nuovi o ripristinare quella di superfici opacizzate o
consumate si consiglia la pulizia con CB90 e la successiva applicazione di BRILLO MARBLE, valida e sicura
alternativa all’utilizzo di cere a solvente, sia su superfici a pavimento che a rivestimento.

Ecco come effettuare la manutenzione.
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Mediamente:

1h per 30 mq

e Spazzolone

e Tamponi abrasivi

e Panni in microfibra o spugne o stracci o mop
e Secchio con acqua pulita

e Pennello o vello spandicera

mq

Attenzione: la resa dei prodotti e indicativa.

Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Marchio gestito da

w

Diluire CB90 al 5-10% in acqua

. Spandere sulla superficie e frizionare con tampone

abrasivo, spazzolone o monospazzola munita di
disco abrasivo

Asportare il residuo e risciacquare con acqua

A superficie asciutta, applicare BRILLO MARBLE
puro

Versare sulla superficie da trattare una piccola
quantita di prodotto e stendere uniformemente in
strato sottile con vello spandicera o panno
morbido, evitando la formazione di eccessi

. Lasciare asciugare (5-10 min), procedere quindi

alla lucidatura con tampone morbido / lana
d'acciaio o lucidatrice fino a ripristinare la
lucentezza originale

. Eventuali eccessi possono essere facilmente

rimossi semplicemente frizionando a secco la
superficie con panno e lucidatrice
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Schema Operativo ceql

Consigli utili

» Riapplicare BRILLO MARBLE secondo necessita
e Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di CB90
diluito in acqua
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